






































































































http://www.luxfercylinders.com

	Einführung
	Index
	1. Flaschenkonstruktion und Spezifikationen
	2. Herstellung
	2.1 Aluminiumlegierung-Liner
	2.2 Inspektionsverfahren
	2.3 Verbundstoff-Wicklung
	2.4 Chargen-Inspektion und - Prüfung
	2.5 Unabhängige Inspektionsstellen
	2.6 Kennzeichnung und Beschilderung

	3. Konstruktions- und Leistungskriterien
	3.1 Konstruktionskriterien
	3.2 Qualifikationsprüfung

	4. Flaschengebrauch
	4.1 Allgemeines
	4.2 Flaschenfüllung
	4.3 Zugelassene Gase

	5. Regelmässige Untersuchungen und Prüfungen
	5.1 Allgemeines
	5.2 Überprüfung äusserlicher Beschädigungen
	5.3 Ventilabnahme
	5.4 Inneninspektion
	5.5 Druckprüfungen

	6. Beurteilung beschädigter Flaschen
	6.1 Allgemeines
	6.2 Beschädigungen durch Abrieb
	6.3 Schnittbeschädigungen
	6.4 Schlagbeschädigungen
	6.5 Delaminierung
	6.6 Hitze- oder Brandbeschädigungen
	6.7 Strukturelle Beschädigungen
	6.8 Chemische Angriffe

	7. Reparaturverfahren
	8. Abschliessende Arbeiten
	8.1 Trocknen und Reinigen
	8.2 Überlackieren
	8.3 Ventilmontage

	9. Zusammenfassung
	10. Anhang
	11. Luxfer-Kontakte

